
Pracovní listy „středoškolský věk“

Po stopách šatovské továrny na keramiku

Výkladový text: Při stavbě železnice byla objevena jílovitá hlína, která je vhodná na výrobu keramických 
produktů. Wolfgang Jochem tedy založil roku 1873 u šatovského nádraží továrnu na výrobu keramického 
zboží. Mezi léty 1877-1898 pozdější ředitel a majitel továrny                                      rozšířil její výrobu. 

V továrně se nejvíce vyráběla průmyslová keramika, do které můžeme řadit silniční a chodníkovou dlažbu, 
cihly nebo kameninové potrubí pro vodovody a odpady. 
Silniční dlažba neboli silniční špalík je typ dlažby, který se používal pro dláždění silnic. Hlavní předností dlažby 
ze „šatovských špalíků“ byla pevnost v tlaku, tvrdost, malé opotřebení, hygienické přednosti, mrazuvzdornost, 
kyselinovzdornost a také rychlé odvádění dešťové vody. Tyto vlastnosti měla i chodníková dlažba. Ta se ča-
sem stala nejžádanějším výrobkem továrny. 

Aby šatovská dlažba dosahovala zmíněných kvalit, bylo zapotřebí dodržovat určitý postup výroby. V pecích 
muselo při výpalu dojít k tzv. slinutí neboli spékání. To je proces, kdy se teplota v peci těsně přiblíží teplotnímu 
bodu tání materiálu. Dlaždice byly vypalovány při 1100 °C. Jakmile je docíleno takového žáru, je nutno po-
stupovat opatrně, jelikož bod slinutí a tání jsou velmi blízko sebe, rozdíl činí pouze 20 °C. Tento proces slinutí 
způsobí sjednocení povrchu dlaždice a to tak, že se dlaždice mírně nataví a tím se zacelí póry v materiálu. 
Výrobek má pak hladký povrch, který je strukturou přirovnatelní ke sklu či porcelánu. Díky absenci pórů jsou 
dlaždice nenasákavé, kyselinovzdorné i mrazuvrdorné. Tekutinu nemají jak nasát a ta je tím pádem nemůže 
nijak poškodit.

Tímto procesem slinutí se v továrně vyráběly i cihly. Slinutým cihlám bez pórů říkáme klinkry. Takové cihly jsou 
mnohem odolnější než běžné pórovité cihly. Klinkry zdárně odolávají času, vodě, kyselině i vysokému tlaku. 
Staly se tak oblíbeným materiálem například při stavbě mostů.

V menší míře továrna produkovala i hospodářskou keramiku zastoupenou kameninovými krmnými žlaby pro 
dobytek. Nejvíce však zaujmou výrobky továrny, které můžeme řadit do výrobků užitého umění. Užité umění 
je slovní spojení, kterým označujeme předměty běžné denní potřeby, které jsou doplněny o umělecké prvky. 
Mezi těmito předměty bychom našli například krásně umělecky zdobené zahradní vázy, keramické plastiky 
(sochy), dekorované nádoby na potraviny a také mozaikovou dlažbu zdobenou rozličnými ornamenty a mal-
bou. Velmi často se v dekorování šatovských výrobků vyskytuje vliv secese. Pro secesní styl je příznačná bo-
hatá ornamentálnost, přírodní a zejména florální motivy a také vlnící se linie. Secese se projevila na přelomu 
19. a 20. století a je možné ji pozorovat v architektuře, malířství, sochařství, ale i v užitém umění.

Výrobky šatovské továrny jsou v některých případech snadno rozeznatel-
né. Některé výrobky byly na zadní straně často označovány logem. Podle 
něj poznáme, že výrobek náleží právě k šatovské továrně. V některých 
případech ale logo u výrobku chybí a je tak potřeba posoudit podobnost 
s ověřenými výrobky továrny a na základě toho můžeme potvrdit nebo 
vyloučit původ v šatovské továrně.

Roku 1898 předal                              továrnu svému synovi, který zdědil celé jméno po otci. Za jeho vedení 
továrna zažívala období rozkvětu a velké prosperity. Tu přerušila až první světová válka v letech 1914-1918.

V období první republiky (1918-1938) přichází velká hospodářská krize a druhá světová válka. Tyto dvě udá-
losti měly na továrnu zničující dopad a postupně provoz továrny zcela ochromily. Továrna za druhé světové 
války padla do rukou Němce Hanse H. Raua. Ten v v továrně výrobu zastavil a vytvořil v ní pracovní tábor, 
kde nuceně pracovali Maďaři a Poláci.

Po skončení druhé světové války byla továrna znárodněna a byla zde opět obnovena výroba. Sortiment byl 
ale omezen pouze na výrobu nejžádanějších chodníkových dlaždic. V roce 1973 se stará továrna dočkala 
velké rekonstrukce a byla zprovozněna nová modernější výrobní hala.

V roce 1993 byla továrna zprivatizována. Noví majitelé však kvůli vysokým výdajům nedokázali výrobu ke-
ramických dlaždic udržet. Zákazníci dali přednost levnější, avšak méně odolné betonové dlažbě. A tak byla 
kdysi proslulá šatovská keramická dlažba a celá továrna zapomenuta.
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Tak vypadaly některé výrobky z šatovské továrny

1. Pár otázek k procvičení paměti:

a) Co to znamená slinutí?

b) Při jaké teplotě dosahuje hlína slinutí?

c) Co znamená termín „užité umění“? Co do něj můžeme řadit?

d) Jak poznáme, že výrobek pochází ze šatovské továrny?

e) Co je to secese, ve kterém období se projevovala, co jsou typické prvky secese? Znáš nějakého české-
ho secesního malíře?

2. Pár otázek k zamyšlení:

a) Čím se liší klinkrová cihla od běžné?

b) Dalo se zániku továrny předejít?

c) Jaká opatření byste pro udržení provozu udělali?

Kameninové odpadní potrubí

Dekorační plastika

Chodníková dlaždiceMozaiková dlažba se 
secesními motivy

Zahradní váza se 
secesními motivy



3. �Na druhou stranu papíru zkus navrhnout vlastní keramickou dlaždici nebo vázu a ozdob 
ji v secesním stylu. Určitě použij i barevné tužky, máš-li je k dispozici.

4. �Na závěr je ještě třeba zjistit, jak se jmenoval ředitel a majitel továrny, který nejvíce rozší-
řil její výrobu. Jeho jméno a příjmení ti prozradí tajenka.

1. V továrně se vyráběla dlažba pro .....................a pro chodníky.
2. Jílovitá ................. je vhodná pro výrobu keramiky.
3. V Šatově byla postavena keramická .......................
4. Provoz zastavila druhá světová.......................
5. Při 1100 °C dochází v peci k procesu.............................
6. Příjmení zakladatele továrny.
7. V továrně se nejvíce vyráběla.............................keramika.
8. ...........umění je slovní spojení, kterým označujeme předměty běžné denní potřeby, které jsou 
doplněny o umělecké prvky.
9. Národnost Hanse H. Raua.
10. V roce 1993 byla továrna .......................
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